
Coating film {transparency) 
Grade Composition Particle size SSA 050 Resistibity 

(nm) (m勺g) (µm) (Qcm) Transmittance Haze 
（％） （％） 

ZnO※ ZnO 10~20 35 3.0 >1.DE+07 90 5 

AZO AI-ZnO 10~20 60 3.0 1.0E+03 90 5 

※Trial 


